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TEXTILNI ZKUSEBNI USTAV, s.p.
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HONG FANG ,,CZ“GROUP s.r.o.
Breitcetlova 883
198 00 Praha 9

Mikiny, vesty - antipilling fleece
materidlové slozeni: 100% polyester

Ukézky viz. strana: 5

Zdravotni nezavadnost, odolnost proti zmolkovani

Protokol obsahuje vysledky zkouSek, které se vztahuji jen
k predlozenému vzorku. Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez
cely. K reprodukovani ¢ésti protokolu si musi zakaznik vyzadat
souhlas zkuSebny, kterd protokol vystavila. Pokud protokol obsahuje
zkouSky zajisténé na zakladé subdodavky nebo neakreditované
zkousky, je toto v protokolu slovné uvedeno.
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VZORKY PREDLOZENE KE ZKOUSKAM:

kod 058 mikina panské lahvové zelena vel. XL, gramaz 285 g/m”

kod 03MO001 vesta panska navy tm. modra vel. XXL, gramaz 285 g/m’
kod 058 mikina panska tm. $edé vel. L, gramaz 285 g/m”

kéd 068 mikina damska derna vel. L, graméaz 180 g/m’

kod 0108 mikina panska Serno-ervena vel. L, gramaz 300 g/m*

METODIKA ZKOUSEK:

Obsah volného a hydrolyzou uvolnéného formaldehydu

byl stanoven acetylacetonovou metodou podle CSN EN ISO 14184-1
- zpusob skladovani vzorku: neprody3né v PE obalu + alobalu
- hmotnost zkusebniho vzorku: cca lg
- rozsah kalibra¢ni piimky: 4 - 600 mg . kg™’

Vysledek: obsah formaldehydu v mg . kg™

Hodnoty do 20 mg . kg ™' leZi v rozsahu nepfesnosti metody a jsou ozna¢eny ve vysledku jako ,,nedetekovatelné®.

pH vodného vyluhu
bylo stanoveno podle CSN EN ISO 3071
- pH destilované vody: 5.8 (neupravovano)
- teplota destilované vody: 20°C
Vysledek: alkalita - kyselost vyluhu

Nejistota stanoveni: + 3 %

Obsah extrahovatelnych tézkych kovii
byl stanoven ve vyluhu - roztoku potu kyselého pfipraveného podle CSN EN ISO 105-E04 (roztok 2).
vyluh byl proveden podle Vyhlasky MZ CR ¢&.84/ 2001 Sb., piloha 10, bod 6
- stanoveni kovii podle CSN EN ISO 15586 (Cd. Co. Cu, Nl_ Pb, Cr) bylo provedeno pomoci
ETA-AA spektrometrie.
- stanoveni kovii podle: CSN ISO 11083 cr'h bylo provedeno spektrofotometrickou metodou
s 1.5-difenylkarbazidem
stanoveni kovii bylo provedeno podle CSN EN ISO 11969 (As), TNV 75 7440 (Hg).
Stanovem bylo provedeno na pracovisti LABTECH spol.s r.o., Brno — AZL ¢.1147.
Vysledek: obsah jednotlivych kovii ve vzorku vyjadieny jako rozdil zjisténého obsahu kovii v extraktu
a v extrakénim mediu, uvedeny v mg kg™

Uvedené nejistoty méfeni byly stanoveny na zikladé predpokladu nomélniho rozdéleni hodnot. Pro vyjadieni rozsifené nejistoty je tieba je
vynisobit koeficientem rozsiteni (k=2 pro interval spolehlivosti 95 %). Nejistoty nezohleduji viiv odbéru vzorku.
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Stdalobarevnosti }
V3eobecné principy zkouseni stdlobarevnosti podle CSN EN ISO 105-A01
Doprovodné tkaniny podle ISO 105-F: standardni doprovodné tkaniny

- v potu
byly provedeny podle CSN EN ISO 105-E04
- v alkalickém roztoku modelového potu
- v kyselém roztoku modelového potu
- doprovodné tkaniny: polyester/bavina
Vysledek: ¢iselna hodnota zmény odstinu
Ciselna hodnota zapousténi do jednotlivych doprovodnych tkanin

- v otéru

byly provedeny podle CSN EN ISO 105-X12
- typ otéru: suchy
- typ otéru: mokry (navlh¢eni otiraci tkaniny: 100%)

typ otiraciho palce: pro ostatni textilie primér (16+0.1) mm; pfitla¢na sila (9+0,2) N
- klimatické podminky béhem zkouSeni: teplota (20+2)°C, relativni vlhkost (65+4) %
- doba klimatizovani vzorki: 4h

Vysledek: ¢iselna hodnota zapousténi do bavinéné otiraci tkaniny

Hodnoceni zmény odstinu bylo provedeno pomoci Sedé stupnice podle CSN EN 20105-A02
Hodnoceni zapousténi bylo provedeno pomoci Sedé stupnice podle CSN EN 20105-A03

Zjist’ovdni sklonu plosnych textilit k rozvlaknéni povrchu a ke Zmolkovani
bylo provedeno podle CSN EN ISO 12945-2

- klimatizace zkuSebnich vzorki: teplota (20£2)°C:; relativni vlhkost (65+4) %
Podminky zkousSeni:

- zkuSebni ovzdusi: teplota 20 °C; relativni vlhkost 64 %

- piistroj: MARTINDALE modifikovany dle EN ISO 12945-2

- celkova hmotnost zatizeni: (415+2) g

- pocet zkudebnich vzorki: 3

- zpuasob odirani: licni strana zkouSené textilie

@

(o}
jun}
TexTNE B J
ZKUSEBNI USTAV o)
*6— BRNO 2./

CH 3

1001



Protokol o zkouskach ¢islo: CHZ 11/ 0202/ FZZ 0257

strana: 4
VYSLEDKY ZKOUSEK:
Mikiny, vesty - antipilling fleece
1. kéd 058 mikina panské lahvové zelend vel. XL. graméz 285 g/m’
2. kéd 03MO01 vesta panské navy tm. modré vel. XXL, graméaz 285 g/m’
3. k6d 058 mikina panska tm. Seda vel. L, gramaz 285 g/m’
4. k6d 068 mikina damska ¢erna vel. L, gramaz 180 g/m*
5. kéd 0108 mikina panska ¢erno-¢ervena vel. L, gramaz 300 o/m’
i zkuSebni méfici S
Vlastnost otods iednotka zjisténé hodnoty
vzorek €.: 1. 2 3. 4. 3
hOb;ahI ,volneho? ” SN EN ISO s ne- ne- ne- ne- ne-
FUrotyzos uvolntucho 14184-1 EXe detekovatelné
formaldehydu
pH vodného vluhu CSNﬁﬁ BO 6.8 66 &6 &7 6B
CSN EN ISO As <0.05 Cu 0,22
Obsah extrahovatelnych 105-E04 mo ko' Cd < 0,02 Hg < 0,005
té7kych kovii + * AA , AE A e <02 Ni <02
spektroskopie Creelk < 0,03 Pb < 0,05
Stalobarevnosti "
- v potu v stuper zména odstinu/zapousténi
. alkalickém CS]T)SF:EOLSO Sedé 5/4-5/4-5 5/4-5/4-5 5/4-5/4-5 5/4-5/4-5 5/4/4
. kyselém stupnice | 5/4-5/4-5 5/4-5/4-5 5/4-5/4-5 5/4-5/4-5 5/4/4
- v otéru e stuperi zapousténi - smér podélny/pricny
. za sucha CSIT; 51?;] l'lzs 2 Sedé 5 5 5 4-5 5
. za mokra stupnice 4-5 5 4-5 4-5 4-5
Odolnost proti
zmolkovani (vz.c. 2)
. pocet otacek 125 5
500 | CSNENISO | . _ . >
1 000 12945.2 | StPeR 4-5
2 000 4-5
5000 =
7 000 4-5

* obsah tézkych kovii zajistén subdodavkou

+ smésny vzorek viech vyrobki
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symbolem < je oznacen detek¢ni limit metody
Yuvedené stalobarevnosti odpovidaji nejnizsi hodnoté zjisténé na vyrobku
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Ing. Elen Klaskova

vedouci chemické zkusebny
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